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ANÁLISE ELEMENTAL DE AZULEXOS DE SARGADELOS

M4 TORNADO
FLUORESCENCIA DE RAIOS X DE SUPERFICIES CON MICROFOCO
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Unha cerámica está composta de arxilas e fragmentos minerais 
coñecidos coma desgrasantes. O vidrado é fundamentalmente sílice 
fundida con plomo. Se se lle engade estaño, o vidrado perde a 
transparencia e adquire cor branca. O manganeso aporta a cor negra, 
a marrón é polo ferro e arxilas con potasio, e a cor verdosa débese ao 
cobalto, entre outros.

ANALISE DE FASES
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